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Resumo

O caso estudado ¢ o da Tecnored, pequena empresa de engenharia sediada no Rio de Janeiro-
RJ, que vem se dedicando nos ultimos 20 anos a desenvolver uma tecnologia alternativa ao
alto-forno. Para isso, ela se associou em momentos distintos a empresas de maior porte, tais
como a Fundi¢do Tupy (1980-1992), a Caemi (1988-2000) e a North Star Steel/Cargill (a
partir de 2000). A principal motivagdo para desenvolver essas aliancas foi a falta de
mecanismos alternativos, na economia brasileira, para financiar projetos tecnologicos
radicais, de alto risco e com longo tempo de maturacdo. Essa deficiéncia ndo se refere apenas
aos organismos oficiais de fomento, mas também ao venture capital privado. Assim, as
aliancas estratégicas para a Tecnored foram, mais do que tudo, um mecanismo privado de
financiamento. Porém, essas também serviram como uma forma indireta de captagdo de
recursos oficiais para o projeto.

Introducio

A industria siderdrgica brasileira possui um papel de destaque no cenério econdmico e
politico do pais. Varios sdo os fatores que contribuem para esta situacdo, tais como: a) ser
considerado um marco tanto do processo de industrializagdo quanto do programa nacional de
privatizagdo; b) contar com empresas em processo de internacionalizagdo; c) gerar
expressivos superavits comerciais; d) sofrer ameagas recorrentes quanto a imposicao de
medidas protecionistas por parte de outros paises. Além disso, apds a privatizagdo, as
empresas sidertrgicas brasileiras empreenderam um vigoroso programa de investimentos. Se,
de um lado, esses fatos vém sendo sistematicamente levantados e discutidos, de outro, a
analise do desenvolvimento tecnoldgico na siderurgia brasileira ndo tem merecido a devida
atencao.

Alids, segundo DE PAULA (2001, p. 22), a estratégia tecnologica da siderurgia
brasileira deveria privilegiar a difusdo de processos tecnoldgicos ja provados e inovagdes
incrementais, uma vez que: a) a siderurgia ¢ uma industria madura, sendo as rupturas
tecnoldgicas pouco freqiientes; b) a tecnologia esta intensamente incorporada nos
equipamentos, e os principais fabricantes de equipamentos metalirgicos (que detém a
tecnologia do processo) sdo europeus € japoneses; ¢) no pais, ndo existe background técnico
suficiente, seja no setor, seja nos seus fornecedores de tecnologia (fabricante de
equipamentos, empresas de engenharia, universidades e institutos de pesquisa), para fazer
frente aos elevados riscos envolvidos no desenvolvimento de novos processos produtivos; d)
fatores externos a empresa, como a instabilidade macroeconémica e o alto custo do dinheiro,
tendem a induzir um comportamento empresarial mais avesso ao risco; €) a propria
instabilidade patrimonial da siderurgia brasileira foi e continua sendo um complicador
adicional para estimular atividades cujos resultados sdo de longo prazo.

As condigdes acima apontadas tendem a induzir, de fato, uma estratégia tecnologica
mais conservadora por parte das empresas siderirgicas brasileiras. Ademais, esse
posicionamento desestimularia esfor¢os tecnologicos radicais por parte de fornecedores
brasileiros de tecnologia siderirgica. Embora esse pareca ser o caso geral, a trajetéria da
empresa Tecnored teima em negar tal premissa. Ao longo de duas décadas, ela vem tentando
desenvolver uma inovagao radical, baseada em pelotas auto-redutoras, que podera resultar na



difusdo de um equipamento substituto ao tradicional alto-forno. Conforme examinado a
seguir, definitivamente, ndo se trata de uma tarefa fécil, tendo em vista as dificuldades para se
financiar um projeto que vem sendo desenvolvido por um longo periodo de tempo, além dos
insucessos enfrentados por outras tecnologias que também tentaram substituir o alto-forno.
Somente pela persisténcia e o animal spirits dos empreendedores envolvidos no projeto, no
melhor espirito Schumpeteriano, o caso Tecnored ja mereceria ser estudado. Todavia a
formagdo de aliangas estratégicas como uma forma alternativa de captar venture capital, num
contexto de escasso apoio governamental as atividades tecnologicas de alto risco, somente
ratifica a motivagdo para que essa experiéncia seja examinada.

O presente estudo de caso ¢ dividido, além desta sucinta introdu¢do, em quatro se¢des,
sendo que a primeira analisa as principais inovagdes tecnologicas radicais na siderurgia
mundial e, em particular, as tecnologias alternativas ao alto-forno. Esses novos processos vao
desde tecnologias totalmente dominadas (como os mddulos de redugdo direta) até outras que
se encontram numa fase inicial de difusdo ou mesmo em escala ndo-industrial: Finmet,
Circored, Fastmet, HIsmelt, Iron Carbide, Romelt ¢ Tecnored, entre outros.

A segunda se¢do aborda o processo de formacdo e rupturas de aliancas estratégicas
que vém constituindo-se no principal suporte financeiro do projeto Tecnored. Até o presente
momento, varias empresas ja participaram diretamente dele, como a Fundi¢ao Tupy (1980-
1992), a Caemi (1988-2000) e a North Star Steel/Cargill (a partir de 2000). Além disso,
observam-se recorrentes mudancas ndo apenas em termos de participagdes aciondrias, mas
também nas formas dos arranjos entre as empresas envolvidas. A terceira se¢do examina as
principais etapas do desenvolvimento da tecnologia Tecnored, abordando também a questao
do apoio governamental. De fato, em paralelo as aliangas estratégicas, o desenvolvimento
desta tecnologia contou, mesmo indiretamente, com vdrios tipos de incentivos estatais. Nas
consideragdes finais, sdo retomadas as principais conclusdes levantadas ao longo do estudo de
caso.

1. Inovacoes Radicais na Industria Siderurgica Mundial

A siderurgia mundial ¢ madura em termos tecnologicos, sendo que a baixa intensidade
de seus gastos em pesquisa & desenvolvimento (P&D) constitui o indicador mais
caracteristico deste fato. De acordo com FURTADO et alii (2000, p. 52), a siderurgia ¢ um
setor demand pull, em que as necessidades dos consumidores direcionam as agdes
tecnoldgicas, diferentemente dos setores technology push, que se caracterizam por rapidas e
grandes inovagdes tecnoldgicas. Assim, a intensidade dos gastos em P&D na siderurgia ¢
menor do que nesses setores mais dindmicos, do ponto de vista tecnologico. PINHO (2001,
pp. 146-147), por sua vez, enfatiza que a intensidade desses esforgos varia bastante entre os
segmentos da siderurgia, respondendo a graus diferenciados de exigéncia dos consumidores.
E maior no caso dos agos especiais e menor na maior parte dos laminados longos comuns.
Além disso, numa industria que se caracteriza por um aparato produtivo tao vasto e complexo
como costuma ser cada usina siderurgica, ha, naturalmente, amplo espago para o constante
desenvolvimento da tecnologia de processo. No entanto, a semelhanca do que ocorre com a
tecnologia de produto, o deslocamento da fronteira tecnoldgica nao € particularmente rapido.
Ainda segundo o mesmo autor, ao longo do século XX, apenas duas inovagdes poderiam ser
consideradas radicais: o conversor basico a oxigénio e o lingotamento continuo.

De um modo geral, as inovacdes radicais na siderurgia mundial t€ém sido pouco
freqiientes. No presente momento, duas sdo as principais tecnologias emergentes no setor,
ambas baseadas numa trajetoria de compactacdo de processos: thin-slab-casting e processos
alternativos de producdo de ferro primario. E interessante observar que os equipamentos de
thin-slab-casting buscam substituir o laminador de tiras a quente, o mesmo acontecendo com



0s processos alternativos de producao de ferro primario em relagao ao alto-forno. O laminador
de tiras a quente e o alto-forno sdo exatamente os principais equipamentos nos quais as
economias de escala sdo mais preponderantes em uma usina integrada a coque (o método
tradicional de produgdo sidertirgica, baseada em alto-forno e aciaria basica a oxigénio) — ver
DE PAULA (1998, pp. 28-34). Por outro lado, intimeras inovagdes incrementais tém
contribuido para a elevagdo gradativa, mas substancial, dos indicadores de qualidade,
rendimento energético e das matérias-primas, e produtividade dos equipamentos ¢ da mao-de-
obra (PINHO, 2001, p. 148).

De fato, equipamentos alternativos ao alto-forno incluem-se entre as principais
tecnologias emergentes na siderurgia mundial. Grosso modo, pode-se segmenta-los em duas
geragoes: a) processos de redugdo direta ja consolidados; b) processos emergentes alternativos
ao alto-forno, muitas vezes, agrupados sob o rétulo genérico de “fusdao-redutora”.

Antes de discutir as tecnologias propriamente ditas, cabe destacar que desde meados
de 1960, uma outra rota tecnologica vem se difundindo na siderurgia mundial: trata-se das
aciarias elétricas (muitas vezes denominada minimills), que se baseiam na produgdo de ago
bruto a partir do derretimento da sucata em um forno elétrico. A redugdo direta ¢ a tecnologia
que permite a producdo do ferro-esponja (também denominado ferro diretamente reduzido,
DRI) ou do ferro briquetado a quente (HBI). Esses dois produtos sdo bastante similares, sendo
que o ultimo ¢ fabricado para utilizagdo em outras siderirgicas, € o primeiro, para consumo
interno, face aos problemas de periculosidade no transporte. DRI e HBI sdo consumidos em
fornos elétricos como substituto (parcial) a sucata, com a vantagem de conter menos enxofre e
fosforo do que ela. Assim, o uso do DRI e HBI permite a produ¢do de acos com menor grau
de contaminantes e, conseqiientemente, de maior valor agregado a partir de uma aciaria
elétrica. No ano 2001, a produ¢do mundial conjunta de HBI e DRI foi de 39,3 milhdes de
toneladas, ao passo que a de ferro-gusa (produzido em altos-fornos) atingiu 578,2 milhdes. Ou
seja, apesar de j& ser uma tecnologia provada e consolidada, a reducdo direta representa
atualmente apenas 6,4% da producdo mundial de ferro primario.

O Quadro 1 mostra algumas caracteristicas da segunda geracdo de processos
alternativos ao alto-forno. Quanto ao tipo de equipamento, eles se subdividem principalmente
em: forno de cuba, forno de soleira rotativa, leito fluidizado e bath smelting. Sdo ainda
discriminados quais os produtos gerados (ferro-gusa, HBI e carbeto de ferro); o estagio de
desenvolvimento comercial (tecnologia provada, tecnologia semi-comercial e planta-piloto); a
localizagdo das plantas industriais, incluindo as paralisadas e as primeiras plantas de
demonstracdo planejadas; os tipos de minério de ferro utilizados (granulados, sinter feed,
pellet feed e pelotas)’; os tipos de redutor primario (carvdo e géas natural); e o tamanho
nominal das plantas. No caso da Tecnored, enfatize-se que apenas ela e o processo Fastmet
valem-se de pelotas auto-redutoras. As plantas Fastmet em operacdo localizam-se no Japao:
Hirohata da Nippon Steel (que foi inaugurada em abril de 2000) e Kakogawa da Kobe Steel
(maio de 2001) — ver METAL BULLETIN (21 de maio de 2001).

Apesar das diferencas entre elas, de um modo geral, as principais vantagens dessas
novas tecnologias sdo: a) o aumento de flexibilidade operacional em comparagdo com o alto-
forno, que funciona intermitentemente por periodo superiores a 15 anos e raramente opera
com menos de 80% de sua capacidade nominal; b) a redugdo da escala minima 6tima de uma
usina siderurgica e a conseqliente diminui¢do das barreiras a entrada; c) o decréscimo do
custo de capital, em grande medida, relacionado a eliminacgdo de coquerias e sinterizacao; d) a
diminui¢do do consumo energético e do impacto ambiental.



QUADRO 1
CARACTERISTICAS DOS PRINCIPAIS PROCESSOS ALTERNATIVOS DE PRODUCAO DE FERRO PRIMARIO
Corex Tecnored Redsmelt Fastmet/ Iron Finmet Circored Iron Hlsmelt Romelt
Fastmelt Dynamics Carbide
Proprietario Voest- Tecnored | SMS Demag Midrex / Steel Fior Lurgi/ Iron Carbide | Rio Tinto Moscow
Tecnologia Alpine (Brasil) (Alemanha) [ Kobe Steel Dynamics (Venezuela) | Outukumpu Holdings (Australia) Institute of
(Austria) (Japao) (EUA) e Voest- (Finlandia) (EUA) Steel and
Alpine Alloys
(Austria) (Russia)
Tipo do Forno de Forno de Forno Forno Forno Leito Leito Leito Leito “Bath
Equipamento Cuba Cuba Soleira Soleira Soleira Fluidizado Fluidizado Fluidizado | Fluidizado + | Smelting”
Rotativa + Rotativa + Rotativa + Circulante “Bath
Forno Forno Forno (Ciclone Smelting”
Elétrico de Elétrico a Elétrico de Redutor)
Reducgido Arco Reducio
Tipo do Produto Ferro-Gusa | Ferro-Gusa | Ferro-Gusa | Ferro-Gusa | Ferro-Gusa HBI HBI Carbeto de Ferro-Gusa | Ferro-Gusa
Ferro
Estagio de Tecnologia Planta- Tecnologia Planta- Tecnologia | Tecnologia | Tecnologia | Tecnologia Planta- Planta-
Desenvolvimento Provada Piloto Semi- Piloto Semi- Semi- Semi- Semi- Piloto Piloto
Comercial Comercial Comercial Comercial Comercial Comercial
Localizacdo das Africa do Japdo EUA Australia e Trinidad & Trinidad &
Plantas Industriais | Sul, Coréia (paralisada) Venezuela Tobago Tobago e
Ja Instaladas do Sule EUA (para-
India lisadas)
Localizagao das Brasil Italia Australia India
Futuras Plantas de
Demonstragdo
Minério de Ferro Pelota ou Pellet Feed | Pellet Feed | Pellet Feed | Pellet Feed | Sinter Feed | Sinter Feed Sinter Feed | Sinter Feed | Sinter Feed
Granulado
Redutor Primario Carvao Finos de Finos de Finos de Finos de Gas Natural | Gas Natural/ | Gas Natural Carvao Carvao
Carvao Carvao Carvao Carvao Hidrogénio
Tamanho Nominal | Acima de 1 Entre 200 e Entre 500 Entre 500 Entre 200 e Entre 500 Entre 500 Entre 200 e | Entre 200 e Menos de
das Plantas Mta 500 mta mtae 1 Mta [ mtae 1 Mta 500 mta mtae 1 Mta | mtae 1 Mta 500 mta 500 mta 200 mta

Fonte: U.S. Department of Energy (2000), AISI (2001), Saab & Sampaio (1995), New Steel, Metal Bulletin, Tecnored
Obs: Mta = milhdes de toneladas por ano; mta = mil toneladas por ano



E necessario destacar que, dentre as tecnologias listadas no Quadro 1, apenas o Corex
pode ser considerado um processo ja provado industrialmente (U.S. DEPARTMENT OF
ENERGY, 2000). Plantas Corex ja foram instaladas na Africa do Sul, Coréia do Sul e India,
mas sua difusdo vem sendo lenta. BARNETT (2001) estima que esta tecnologia correspondeu
a 0,5% do ferro primario produzido na siderurgia ocidental no ano 2000, podendo chegar a
1,0% em 2005 e a 1,4% em 2015. Com relagdo aos demais processos emergentes alternativos
ao alto-forno, esse autor projeta uma difusdo de 1,6%, 5,5% e 8,6%, respectivamente.

Se ndo bastasse o ritmo relativamente lento de difusdo, varios desses novos processos
emergentes vém enfrentando substanciais problemas tecnologicos, resultando em grandes
prejuizos financeiros, tais como os projetos Iron Carbide em Trinidad & Tobago (US$ 110
milhdes), Circored em Trinidad & Tobago (US$ 255 milhdes), Finmet na Venezuela (US$
795 milhoes), Finmet na Australia (US$ 1,28 bilhdo) e Iron Dynamics nos Estados Unidos
(US$ 120 milhoes). Deve-se destacar que os cinco casos mencionados mostram as
dificuldades tecnologicas e os altos riscos envolvidos em inovacdes radicais, ainda mais
quando se procura substituir um equipamento como o alto-forno, que vem recebendo
melhorias incrementais por séculos.

2. Formacao e Rupturas de Aliancas Estratégicas no Projeto Tecnored

Do ponto de vista tecnologico, o projeto Tecnored enquadra-se nas tentativas de
substitui¢ao do alto-forno, o que representaria uma inovagao radical na siderurgia. Contudo, o
pioneirismo desse projeto extrapola as questdes técnicas propriamente ditas, pois uma de suas
caracteristicas mais marcantes foi a formagdo e a ruptura do que se convenciou chamar
aliangas estratégicas". Conforme relatado a seguir, para levar adiante o desenvolvimento de
uma inovagao radical, os empreendedores, que estdo envolvidos nesse projeto por cerca de 20
anos, viram-se obrigados a associarem-se com empresas de maior porte. Como estas sairam
do projeto, muito em funcdo de reestruturagdes produtivas e corporativas, a necessidade de
encontrar novos parceiros foi recolocada recorrentemente. Na verdade, a trajetéria do
desenvolvimento da tecnologia Tecnored ndo pode ser compreendida sem a analise das varias
aliancas estratégicas estabelecidas e as motivagdes das empresas-parceiras.

De um modo geral, pode-se segmentar a trajetoria empresarial do projeto Tecnored em
cinco fases: a) os convénios firmados entre a Fundi¢do Tupy e a Setepla-Tecnometal, mas que
também contou com a participagdo da Industria Carboquimica Catarinense (ICC), da
Santinvest, da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) e da Companhia Auxiliar de Empresas
de Mineracao (Caemi), compreendendo o periodo 1980-1988; b) a constituicdo da empresa
Tecnored, sob o controle da Fundi¢do Tupy (1988-1992); c) o periodo sob o comando da
Caemi (1992-1996); d) a fase de transi¢cdo marcada pela aproximagao com a North Star Steel,
subsidiaria do conglomerado norte-americano Cargill, mas ainda sob o controle da Caemi
(1996-2000); e) a entrada da North Star Steel no controle acionério da Tecnored em meados
de 2000 (ver Quadro 2). Essa secdo busca, assim, resgatar a evolu¢do dessas parceiras
estratégicas.

A primeira fase do projeto Tecnored, que correspondeu ao periodo de maio de 1980 a
abril de 1988, teve como caracteristica principal o fato de a alianca estratégica nao
compreender participagdo acionaria. O relacionamento entre as empresas envolvidas no
projeto foi baseado em convénios de cooperagdo tecnoldgica. O projeto Tecnored nasceu do
interesse da Fundicdo Tupy em pesquisar e utilizar uma fonte alternativa a alimentagcdo dos
fornos cubild, buscando reduzir os elevados custos de transporte de minério de ferro até a
sede da empresa, em Joinville, Santa Catarina.



QUADRO 2:

ALIANCAS ESTRATEGICAS, DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E APOIO
GOVERNAMENTAL AO PROJETO TECNORED (1980-2001)

Etapa | Periodo Tipo de Empresas Motivacdes Desenvolvimento Apoio
Alianca Envolvidas Principais das Tecnolégico Governamental
Estratégica Empresas
Envolvidas
1* 1980- | Convénios Fundi¢do | Desenvolvimento | Fase Piloto. Financiamento Finep
1988 de Tupy, de carga metalica para a Fundi¢do
Cooperagdo Setepla- para o forno cubil6 Tupy: construgdo do
Tecnologica | Tecnometal, | da Fundigdo Tupy. centro de pesquisa
ICC, Utilizagao dos (CPgD) e
Santinvest, | finos de minério de desenvolvimento do
CVRD e ferro de Carajas e projeto pelotas auto-
Caemi/MBR | Conceigao redutoras.
(CVRD) e Aguas Aporte de capital de
Claras (MBR) para risco
a produgdo de FIBASE/BNDES:
pelotas auto- fusdo da Setepla com
redutoras a Tecnometal
2% 1988- Joint- Fundi¢do | Desenvolvimento | Desenvolvimento | Financiamento Finep
1992 Venture Tupy (60%), | de equipamento do forno para Cia. Ferro-Ligas
Caemi (20%), | alternativo ao alto- | Tecnored em trés | (Caemi):
Tecno-Logos | forno. versoes: smelter, | desenvolvimento do
(20%) Aproveitamento do | DRI finisher e Tecnored para
pellet feed da MBR | melter. producao de ferro-
Cromo.
3* 1992- Joint- Caemi (63%), Financiamento Finep
1996 Venture Tecno-Logos para Logos. Programa
(37%) RHAE/Puc-
Rio/EPUSP
4* 1996- Joint- Caemi (63%), | Fornecimento da Scale-up: Programa
2000 Venture Tecno-Logos | primeira planta desenvolvimento | RECOPE/PUC-
(37%) industrial para a de um modulo de | Rio/Tecnored/CST
usina de verdadeira
Beaumont, da grandeza.
North Star Steel
5% | 2000-.... Joint- North Star | Comercializagao Primeira planta
Venture Steel (50%), | de ferro primario | industrial
Tecno-Logos |liquido
(50%)

Fonte: Elaborag@o propria com base em entrevistas

Diante do objetivo de se utilizarem novas fontes de matérias-primas por parte da
Fundi¢do Tupy, a empresa de consultoria Setepla-Tecnometal, que ja prestava servigo a
empresa catarinense, sugeriu o uso de pelotas auto-redutoras nos fornos cubild. No comeco, a
ICC também participou dos convénios de cooperacao tecnoldgica. Essa empresa produzia
acido sulfurico e 4cido fosforico a partir do residuo biritoso da lavagem do carvao, mas que
gerava outro residuo rico em ferro. Portanto, a idéia era aproveitar esse residuo na produgao
de pelotas auto-redutoras. De fato, num momento inicial, o foco da pesquisa do projeto
Tecnored foi subordinado aos interesses da Fundi¢do Tupy quanto ao desenvolvimento de
carga metalica para o forno cubild.
Ao longo do periodo 1980-1988, trés outras empresas também firmaram convénios de
cooperagao tecnoldgica com a Fundicdo Tupy e a Setepla-Tecnometal, a saber: Santinvest,
CVRD e Caemi. A motivagdo primordial da Santinvest, constituida por um grupo de



investidores, era participar na usina planta destinada a produgdo de ferro-gusa a ser construida
em Imbituba, Santa Catarina, com capacidade de 120 mil toneladas anuais. Embora esse
projeto, que seria capitaneado pela Fundi¢do Tupy, ndo tenha se concretizado, a Santinvest
ainda possui o direito de ndo pagar royalties em relacdo a tecnologia Tecnored, caso venha
construir uma planta em Santa Catarina.

Em 1984, tendo em vista a necessidade de testar minério de ferro com composi¢des
quimicas distintas, foram iniciados contatos com as duas principais empresas brasileiras desse
setor: a CVRD e a Mineracgdes Brasileiras Reunidas (MBR). Mais ainda, a CVRD e a Caemi
(controladora da MBR) também participaram dos referidos convénios com a finalidade de
desenvolver a utilizagdo de finos de minério de ferro das minas de Carajas e Conceicdo, no
primeiro caso, ¢ Aguas Claras, no segundo, para a produgio de pelotas auto-redutoras.

A busca de um estreitamento do relacionamento com mineracdes de ferro tornou-se
premente a partir de dezembro de 1986. Nessa data, a Setepla-Tecnometal e a Fundigao Tupy
concluiram que o uso potencial das pelotas auto-redutoras poderia (e deveria) extrapolar as
perspectivas iniciais. Vislumbrou-se que a tecnologia em desenvolvimento poderia resultar
num equipamento substituto ao alto-forno, eliminando-se, assim, a necessidade das plantas de
sinterizagdo e coqueria. Portanto, seria essencial que uma mineracao de ferro se tornasse uma
parceira mais efetiva do projeto.

O segundo estagio do projeto Tecnored compreendeu o periodo 1988-1992, quando se
verificaram importantes mudancas em relacdo a fase anterior: a) tipo de alianca estratégica:
transitou-se de um modelo baseado em convénios para outro, mais sofisticado, lastreado em
participagdo aciondria em uma joint-venture; b) o ingresso de uma mineradora de ferro no
projeto, no caso a Caemi. Antes de discutir mais pormenorizadamente essa fase, cabe apontar
que o grupo de empreendedores, que se encontravam representados pela empresa de
consultoria Setepla-Tecnometal, constituiram outra empresa, denominada Tecno-Logos. Esta,
por sua vez, possui o seu controle acionario dividido entre a Tecnocom (50%, de propriedade
dos Srs. Marcos Contrucci, Renato Pessoa e Mario Garcia) e da empresa Logos Participagdes
(50%).

A empresa Tecnored foi constituida em abril de 1988, com a seguinte composicao
aciondria: Fundi¢do Tupy (60%), Caemi (20%) e Tecno-Logos (20%). Com o ingresso da
Caemi no projeto, conseguiu-se desenvolver o processo até o ponto de operar uma planta-
piloto do forno Tecnored (num primeiro momento, esse forno era denominado de FAR —
Forno de Auto Reducdo). Todavia, a abertura comercial, levada a cabo pelo Governo Collor
no inicio da década de 1990, trouxe varios impactos para a industria brasileira, especialmente
por intermédio da redugdo das margens de lucro. Um dos setores mais afetados por essa
mudanca de orientacdo econdmica do pais foi a cadeia automobilistica, que era e continua
sendo o principal mercado da Fundigdo Tupy. A grave crise financeira que abateu a empresa
implicou ndo apenas a mudanca de seu controle acionario, mas também uma redefinicdo do
espectro de atividades nas quais ela se encontrava envolvida. A Fundi¢do Tupy promoveu
uma forte focalizagdo de suas atividades, desfazendo-se de inumeras atividades que nao
constituiam o seu core business. Dentre os projetos que tiveram sua continuidade ameacada
no ambito da empresa, encontrava-se a sua participacao na Tecnored. Assim, em maio de
1992, registrou-se a mudanga do controle acionario da Tecnored, que passou a ser controlada
pela Caemi (63%) e a Tecno-Logos (37%). A Fundig¢ao Tupy recebeu aproximadamente US$
200 mil pela sua participacao, acrescido do direito de isencdo de royalties, caso venha utilizar
a tecnologia Tecnored na sua planta industrial. Em junho de 1992, foi assinado um contrato de
uso da planta-piloto e do aluguel do CPgD, uma vez que as atividades de pesquisa
continuaram sendo desenvolvidas em Joinville-SC, mesmo sem a participacdo aciondria da
Fundigao Tupy no projeto.



A terceira etapa do projeto Tecnored vai de 1992 até o ano 1996, periodo em que ele
esteve sob o controle acionario da Caemi. O engajamento desta empresa no projeto foi uma
decorréncia, num primeiro momento, da dificuldade de comercializacdo do pellet feed da
MBR, sua controlada. O acimulo deste material chegou a atingir cerca de 8§ milhdes de
toneladas. Adicionalmente, dentre os produtos vendidos pela empresa, ele apresentava o
maior custo de producdo e o menor prego, resultando, obviamente, na menor margem de
lucro. Assim, na busca de encontrar um modo de escoar esse produto, a Caemi aceitou o
convite para fazer alguns testes com a tecnologia Tecnored. A intencdo era aglomerar (seja na
forma de pelotas ou briquetes) o pellet feed, transformando-o em DRI, HBI ou ferro-gusa.

Contudo, com o passar do tempo, a motivacdo inicial da MBR em participar do projeto
Tecnored deixou de ser relevante. No Japao, comecara a se utilizar o pellet feed na proporgao
de 10% a 15%, sem reduzir a produtividade da sinterizagdo. A vantagem para o0s
consumidores era consumir um produto com um custo mais baixo, mas que contivesse alto
teor de ferro. Como conseqiiéncia, o estoque de pellet feed foi sendo reduzido até,
praticamente, se exaurir no final dos anos 80. Mesmo ap6s a exaustdo dos estoques, a MBR
continuou interessada na tecnologia Tecnored como opc¢do de agregar valor ao pellet feed.
Mas, a partir de 1997, a Tecnored deixou de considerada pela Caemi como um suporte as
atividades da MBR, passando a ser encarada como um negocio em si. Por outro lado, o custo
do desenvolvimento do projeto comegou a tornar-se elevado, pois era necessario arcar com as
diversas tentativas e erros bem como a operagdo da planta-piloto. Uma vez que a mineragao
de ferro é uma atividade bastante tradicional do ponto de vista de assun¢do de riscos, a
participagdo no projeto Tecnored foi se tornando incompativel com as premissas de
investimento da Caemi.

A decisdo da Caemi de sair do projeto Tecnored foi também relacionada a mudanga do
controle aciondrio da empresa, ocorrido em abril de 1997. Nessa data, a trading company
japonesa Mitsui & Co. Ltd. subscreveu sozinha um aumento de capital da Caemi. Com um
investimento de US$ 197,8 milhdes, a Mitsui passou a controlar 40% das agdes ordinarias e
40% das acdes preferenciais da Caemi. A entrada da trading company japonesa implicou
mudancas de prioridades nos investimentos. E bem verdade que a iniciativa de sair do projeto
foi proveniente dos executivos brasileiros da MBR, o que foi prontamente aceita pela Mitsui.
Isso era coerente ndo apenas com a maior aversao ao risco tecnologico dos socios japoneses,
mas também ao fato de que a MBR estava promovendo grandes investimentos, tendo em vista
a exaustdio de suas minas principais (Aguas Claras e Mutuca) ao longo de um periodo de 2 a 3
anos. De fato, a MBR investiu cerca de US$ 500 milhdes em novas minas, focalizando-se no
seu core business: minério de ferro. As experiéncias pouco auspiciosa de outras tecnologias
substitutas ao alto-forno, comentadas na se¢do anterior, constituiram-se em outro elemento
decisivo para a Caemi decidir sair do projeto.

Embora a Caemi, desde 1998, tivesse o interesse de deixar o projeto, isso somente foi
concretizado dois anos mais tarde, com a entrada da North Star Steel como acionista da
Tecnored. A Caemi chegou a emprestar cerca de US$ 1,5 a 2 milhdes para a Tecnored,
valores que foram reembolsados a empresa com o ingresso da subsidiaria da Cargill. A Caemi
guardou direitos em relagdo ao projeto Tecnored, sendo que pode escolher, até 2003, uma das
trés seguintes opgoes: a) voltar a deter 33% do capital da empresa Tecnored; b) receber US$ 3
milhodes, sendo US$ 1 milhdo por ano; c¢) exercer o direito de construir uma planta com
capacidade de 1 milhdo de toneladas anuais, sem pagamento de royalties.

Deve-se esclarecer que a participacdo da North Star Steel no projeto Tecnored ocorreu
por dois modos distintos: a) como compradora de tecnologia (1996-2000); b) como acionista
da Tecnored (a partir de 2000). Alias, a quarta fase do desenvolvimento empresarial do
projeto Tecnored (1996-2000) correspondeu a uma fase de transi¢do, na qual, apesar da
empresa continuar sendo controlada pela Caemi, a motivagdo principal era a construcdo da



primeira planta industrial Tecnored pela North Star Steel, na sua usina de Beaumont,
localizada no Texas.

E necessario, entdo, examinar a motivagdo do interesse da North Star Steel pelo
projeto Tecnored. No comeco da década de 1990, a North Star Steel ja era a segunda maior
empresa sidertrgica norte-americana baseada em mini-mills, com capacidade de 5 milhdes de
toneladas. Frente ao crescimento da capacidade instalada das mini-mills naquele pais,
esperava-se um vigoroso aumento do prego da sucata. Assim, varias usinas comegaram a
analisar a producdo de DRI e HBI como uma alternativa para reduzir os impactos da futura
elevagdo dos precos da sucata e para possibilitar a producao de agos de melhor qualidade. A
North Star Steel, no entanto, concluiu que investir em processos consolidados de reducdo
direta ndo geraria a ela uma vantagem competitiva. Portanto, ela comecou a analisar outros
processos, sendo que a primeira opgdo recaiu sobre a tecnologia Iron Carbide. Mesmo tendo
adquirido uma licenca para construir uma planta Iron Carbide em 1992, a North Star Steel
desistiu do investimento, em funcao dos receios que tinha sobre a sua viabilidade tecnologica.

A North Star Steel manifestou interesse pelo projeto Tecnored em 1996. No ano
subseqiiente, passou a investir no desenvolvimento do processo, o que veio a totalizar cerca
de US$ 3 milhdes. Como contrapartida deste investimento, a North Star Steel passou a deter
os seguintes direitos: a) isengdo do pagamento de royalties quanto ao uso da tecnologia
Tecnored na construgdo da primeira planta industrial; b) isencdo de royalties na construgao de
outras plantas, com capacidade de até 1 milhdo de toneladas anuais; c¢) direito de receber 50%
dos royalties relativos as plantas Tecnored a serem instaladas nos EUA. O prazo contratual
fixado para que essa planta Tecnored na usina de Beaumont entrasse em operacdo fora o
comeco do ano de 1999.

Desde o interesse da North Star Steel pela tecnologia Tecnored, registraram-se
importantes alteragdes de rumo quanto a implantagdo da primeira planta industrial Tecnored.
Em primeiro lugar, desistiu-se da constru¢do da primeira planta em Beaumont. Isso implicou
a perda dos direitos que a North Star Steel detinha em contrapartida aos US$ 3 milhdes
investidos no desenvolvimento do processo. Na verdade, considerou-se que seria mais
prudente construir a primeira planta no Brasil, por uma sériec de motivos: a) o custo de
construcdo ¢ mais barato no pais do que nos EUA, principalmente apds a desvalorizagdao
cambial de janeiro de 1999; b) a maior proximidade com os pesquisadores que tinham
desenvolvido a tecnologia; ¢) a menor distincia frente as fontes de minério de ferro. Assim, a
localiza¢do da primeira planta industrial Tecnored passou ser Ponta de Ubu, Espirito Santo,
onde a Samarco opera duas plantas de pelotizagdo, além de possuir um porto proprio.

A quinta e ultima fase do projeto Tecnored iniciou-se em junho de 2000, com a
entrada da North Star Steel no controle acionario dele. Em outubro do mesmo ano, foi
constituida a empresa norte-americana StarTec, controladora integral da Tecnored Tecnologia
de Auto-Redugao Ltda. Desde entdo, o controle acionario da StarTec ¢ dividido entre a North
Star Steel (50%) e a Tecno-Logos (50%). A North Star Steel detém ainda 100% das agdes da
Liquifer, denominagdo da primeira planta industrial Tecnored a ser instalada em Ponta de
Ubu. Essa planta esta projetada para uma capacidade de 150 mil toneladas anuais, sendo que a
mineradora Samarco possui uma op¢do de compra de 50% das ag¢des da Liquifer, apos esta
entrar em operagao.

De fato, em junho de 2000, foi assinado um memorando de intengdes entre a North
Star Steel, a StarTec/Tecnored e a Samarco, que deu origem a Liquifer. Por esse acordo,
estabeleceu-se o comodato nao-oneroso do terreno, a venda de matérias-primas a precos
definidos e a prestagdo de servigos, envolvendo, inclusive, laboratérios. Uma das grandes
vantagens da parceria com a Samarco para a Liquifer ¢ o abastecimento de finos de minério
de ferro, carvdo moido e energia elétrica, bem como as instalacdes portudrias. Para a
Samarco, além da venda de finos de minério de ferro, ela pode consumir o gés gerado na
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planta Tecnored como substituto do 6leo combustivel nas plantas de pelotizagdo. A Samarco
também ganhou o direito de isengdo de royalties para qualquer planta Tecnored que venha a
construir em Ponta de Ubu. Adicionalmente, conforme ja mencionado, a Samarco possui
também uma opg¢ao de compra de 50% das ag¢des da Liquifer.

E importante ressaltar que, com o passar do tempo, a posi¢do da North Star Steel em
relagdo ao projeto também se modificou, a semelhanca do que tinha ocorrido com a Caemi.
Se, antes (que correspondeu a quarta fase do projeto Tecnored), a preocupagdo era com o
abastecimento dos seus fornos elétricos com ferro-gusa, agora, a tonica (quinta fase) ¢ utilizar
a tecnologia Tecnored como um meio de modificar a forma de comercializagdo de minério de
ferro no mundo. Embora os empreendedores do projeto Tecnored ja possuissem essa visdo
desde meados da década de 1980, quando se buscou a associagdo com empresas de mineragao
de ferro no lugar de empresas siderurgicas, ela somente ganhou momentum a partir de 2000.

A premissa subjacente quanto a mudanga da forma de comercializacdo do minério de
ferro ¢ que, atualmente, de cada 250 mil toneladas de minério de ferro exportadas do Brasil ou
Australia para os paises consumidores, de fato, estdo sendo transportadas apenas 150 mil
toneladas de unidades de ferro, pois 100 mil toneladas podem ser consideradas perdas, sendo
76 mil toneladas de oxigénio, 20 mil toneladas de adgua e 4 mil toneladas de escoria (MANN,
2001). Assim, a idéia ¢ exportar unidades de ferro “puras”, fornecendo-as sob a forma de
ferro liquido para as sidertrgicas, tal como se verifica atualmente em relagdo ao suprimento
de oxigénio. Se essa concepgao for bem sucedida, a fronteira de negdcios entre a mineragao
de ferro ¢ a siderurgia se alteraria. Assim, a atividade de redu¢do de minério de ferro, que hoje
¢ uma atribuicdo das empresas siderurgicas, seria repassada a outras empresas, muito
provavelmente mineradoras ou joint-ventures de mineradoras, trading companies ¢
siderurgicas. Numa palavra: “This [Tecnored] low-cost and low investment approach will for
sure help bringing ultimately into reality the spin-off of ironmaking form the core of the steel
making business” (CONTRUCCI, 1998, p. 14).

De acordo com cronograma original, a Liquifer entraria em operagdo em junho de
2002, com uma capacidade instalada de 150 mil toneladas e um custo estimado de US$ 22,5
milhdes. Todavia, tendo em vista a retragdo da lucratividade da siderurgia norte-americana e
do conglomerado Cargill, este decidiu paralisar o projeto Liquifer em maio de 2001. A
decisdo da alta administragdo da Cargill é de que o projeto somente deve ser levado a diante
mediante a associacdo com algum parceiro que arque, por exemplo, com 50% do
investimento. Até o presente momento, a North Star Steel investiu cerca de US$ 2,2 milhdes
na Liquifer, mas ja teria despendido mais de US$ 5 milhdes no projeto Tecnored, ao se
considerarem os gastos com desenvolvimento da tecnologia.

Em dezembro de 2001, a situagdo da Liquifer e, por conseguinte, da tecnologia
Tecnored era de grande indefinicdo. Apesar da licenca ambiental ja ter sido concedida e o
processo de escolha dos fornecedores dos equipamentos ja ter sido concluido, o projeto
Liquifer continuava paralisado. E bem verdade que, de um lado, os parceiros atuais (Tecno-
Logos, North Star Steel e Samarco, embora a Ultima ainda ndo participe acionariamente)
compartilham a visdo de que uma tecnologia alternativa ao alto-forno pode alterar o modo de
comercializacdo de minério de ferro no mundo. De outro, a Samarco espera que a Liquifer
entre em operagdo e apresente um bom desempenho operacional e financeiro, para exercer a
sua opc¢do de compra de 50%. Ou seja, ela aguarda que a North Star Steel arque com o risco
tecnoldgico da primeira planta. Essa decisdo ¢ fortemente relacionada ao fato de que 50% da
Samarco sdo controlados pela BHP, que teve uma experiéncia recente insatisfatéria com o
processo Finmet. Contudo a Cargill também estd na expectativa de que algum parceiro aceite
dividir o risco tecnoldgico com ela. Em suma, as posi¢des atuais tanto da Cargill quanto da
Samarco acabaram gerando um circulo vicioso, de dificil superagio.
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3. Desenvolvimento Tecnoldgico e a Questido do Financiamento Governamental

Segundo D’ABREU (2001, pp. 54-55), no Brasil, os primeiros estudos sobre auto-
reducdo remontam aos meados da década de 1950 e inicio dos anos 1960. Nessa época, os
primeiros resultados experimentais obtidos a partir de pelotas auto-redutoras foram relatados
pelo Prof. Carlos Dias Brosch, da Escola Politécnica da Universidade de Sao Paulo (EPUSP).
Daquele momento até os testes preliminares realizados no primeiro equipamento-piloto da
empresa Tecnored, em meados da década de 1980, mais de vinte anos foram decorridos.

Em termos de periodizagdo do desenvolvimento tecnoldgico do projeto Tecnored,
COSTA et alii (2001) diferenciam quatro fases principais: a) o estagio piloto (1980-1988); b)
a viabilizagdo do investimento tecnoldgico (1988-1996); ¢) o scale-up (1996-1999); d) a
primeira planta industrial. A primeira fase corresponde ao periodo que antecedeu a
constitui¢do da empresa Tecnored, em 1988. Como ja citado, a énfase dessa fase foi a
tentativa de utilizagcdo de pelotas auto-redutoras nos fornos cubilé da Fundi¢do Tupy e no uso
dos finos de minérios de ferro da CVRD e MBR para a produ¢ao de pelotas auto-redutoras.

Embora essa primeira fase do desenvolvimento tecnologico possa ter sido importante
para os desdobramentos futuros, sem margem de duvidas, as etapas subseqiientes foram muito
mais relevantes. Grosso modo, as caracteristicas primordiais dos segundo (1988-1996) e
terceiro estagios (1996-1999) do desenvolvimento tecnologico do projeto foram,
respectivamente, o desenvolvimento do forno Tecnored e a ampliag¢do da planta-piloto.

O forno Tecnored foi, de fato, desenvolvido durante o periodo 1988-1996. Sem
pormenorizar questdes técnicas em relagdo ao processo, o que extrapolaria o escopo deste
estudo de caso, ele utiliza matérias-primas como finos de minério e carvao, residuos, lamas e
pos, dispensando o uso de oxigénio. Segundo os pesquisadores envolvidos no projeto, isso ¢
possivel face as caracteristicas diferenciadas do forno Tecnored, que contém, basicamente,
uma cuba superior, uma zona de fusdo, e, em seguida, a cuba inferior, pela qual se vaza o
metal liquido e a escoria, num regime operacional muito similar ao de um alto-forno.

Uma grande vantagem do processo Tecnored seria o baixo tempo de residéncia (de
aproximadamente 30 minutos) em comparagdo com altos-fornos (5 a 6 horas) e Iron Carbide
(de 16 a 20 horas). Refor¢ando o argumento, segundo os pesquisadores, as principais
vantagens do processo Tecnored sdo: a) carga auto-redutora, que permite a drastica reducao
do tempo de residéncia; b) o baixo tamanho do forno (de 2 metros de altura), que dispensa o
uso do coque consumido em altos-fornos (de 25 a 30 metros); c) a possibilidade de consumir
finos de minério de ferro e de carvao, inclusive, os provenientes de rejeitos das proprias
usinas siderurgicas; d) o processo de aglomeragdo ser a frio, ndo possuindo uma fase de
queima; e) a possibilidade de aproveitamento de equipamentos periféricos do alto-forno; f) os
processos de fusdo e redugdo sdo separados fisicamente.

Na verdade, durante a segunda fase do desenvolvimento tecnologico do projeto, foram
desenvolvidas trés versdes do forno Tecnored: smelter, DRI finisher e melter. O forno
redutor-derretedor (smelter), que representa a principal versdo do processo Tecnored, visa a
fabricacdo de ferro-gusa. Ele foi desenvolvido durante os anos de 1988 a 1996, sendo que,
inicialmente, os recursos investidos foram provenientes da venda de tecnologia para a
empresa indiana Electrosteel. As duas outras versdes do forno Tecnored possuem fungdes
mais especificas, sendo uma para o derretimento de pré-reduzido (DRI finisher) e outra para o
derretimento de sucata (melter). Para desenvolver esta versdo DRI finisher, a Tecnored firmou
um acordo de cooperagdo tecnoldgica com a empresa sidertirgica argentina Siderca, nos anos
de 1994 a 1996. A Tecnored recorreu a um outro acordo de cooperacdo tecnoldgica para
desenvolver a versdo melter, nesse caso, com a montadora de automoveis italiana Fiat, entre
1994 e 1995. Portanto, ratifica-se a proeminéncia do uso de aliangas estratégicas para o
desenvolvimento da tecnologia Tecnored, embora com niveis distintos de importancia.
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A terceira fase do desenvolvimento da tecnologia Tecnored (1996-1999) teve como
prioridade reduzir os riscos do scale-up de uma planta-piloto de 2 para outra de 20 toneladas
por hora. Para isso, foi desenvolvido um modulo de verdadeira grandeza, de tal forma que se
o experimento de um moddulo desse certo, seria necessario apenas replica-lo. Assim, os
pesquisadores advogam que uma das principais vantagens do forno Tecnored ¢ a sua
modularidade. O médulo de verdadeira grandeza, concluido no primeiro trimestre de 1998, foi
utilizado para testes de matérias-primas durante o resto de 1998 e 1999 (CONTRUCCI, 1999,
p. 8). Adicionalmente, foram feitas algumas inovacgdes incrementais, como a ado¢do de
briquetes auto-redutores (antes, contemplava apenas pelotas) ¢ o melhoramento do desenho
interno do forno, permitindo uma clara direcao do fluxo gasoso.

Em junho de 2000, com o fim das experiéncias, a planta-piloto Tecnored foi
desativada. Estava previsto que ela seria transplantada para a Ponta de Ubu, até janeiro de
2002, de tal forma a retomar os experimentos, sendo que as prioridades atuais do programa
tecnoldgico da Tecnored sdo desenvolver novas versdes do processo. Todavia, o inicio da
quarta etapa de desenvolvimento tecnoldgico estd a espera da conclusdo da constru¢do da
primeira planta industrial, cuja situacdo ja foi discutida na se¢do anterior.

Outra questdo importante refere-se ao fato de que a Tecnored ¢ uma empresa de
engenharia, que ndo possui (e nem pretende possuir) instalacdes destinadas a fabricacdo de
equipamentos. Ou seja, a venda de um forno Tecnored ¢é turn-key, com a empresa
encarregando-se tanto da escolha dos fornecedores quanto da contratacdo dos equipamentos
junto aos fabricantes de bens de capital. Nesse sentido, a empresa acabou engendrando um
sistema que congregasse esses fabricantes de equipamentos, o que constitui uma outra forma
de alianga estratégica, agora baseada numa relacdo de sub-contratacdo. O Quadro 3 mostra
quais sdo essas empresas, detalhando, inclusive, sua participagcdo em cada forno Tecnored.

QUADRO 3:
EMPRESAS A SEREM SUB-CONTRATADAS PARA A FABRICACAO DO FORNO
TECNORED
Equipamento | Funcio Empresa Localizacio
Forno Engenharia Construtiva e de Detalhe | ATSI Engineering Amberst e
Tecnored Pittsburgh, EUA
Constru¢do Metalica Asvotec Monte-Mor, SP
Painéis Refrigerados e Ventaneiras | Cecal Lorena, SP
Refratarios Magnesita Contagem, MG
Pacotes Aquecedor de Ar Asvotec (tecnologia Alstom) Monte-Mor, SP
Periféricos Limpeza de Gases Asvotec (tecnologia Delta-Ducon) | Monte-Mor, SP

Queima Residual dos Gases (Flare)

Asvotec

Monte-Mor, SP

Mistura/Dosagem Eirich Jandira, SP

Briquetagem Koppern Diisseldorf,
Alemanha

Secagem Albrecht Joinville, SC

Fonte: Tecnored

Um segundo objetivo desta se¢do ¢ discutir qual foi o apoio governamental ao
desenvolvimento do processo Tecnored. Em linhas gerais, o projeto contou com varios tipos
de apoio e em momentos distintos. Contudo, em termos de intensidade, pode-se afirmar que
esses apoios foram decrescentes ao longo do tempo, o que ¢ compreensivel e justificavel do
ponto de vista da atuacdo estatal. Mais ainda, de um lado, a complexa montagem de parceiras
estratégicas constituiu uma alternativa a falta de incentivo governamental a uma tecnologia
radical, desenvolvida durante muitos anos e de elevado risco. Por outro lado, a maioria dos
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recursos foi recebida pelos parceiros da empresa Tecnored, ou seja, o apoio governamental foi
indireto. Se isso € verdade, entdo, as aliangas estratégicas cumpriram um segundo papel, no
sentido de conseguir levantar recursos que nao estavam disponiveis a uma pequena empresa
de engenharia. Numa palavra, as aliancas estratégicas tornaram-se imprescindiveis para o
desenvolvimento da tecnologia Tecnored nao apenas para suprir a falta de apoio
governamental, mas, paradoxalmente, para conseguir por meio dos parceiros levantar alguns
dos recursos estatais disponiveis.

O maior apoio governamental ao projeto Tecnored concentrou-se no periodo 1975-
1983, portanto, precedendo o seu proprio inicio, que remonta a 1980. De fato, por sugestdo de
José Pelucio Ferreira, entdo presidente da Finep, a Fundicdo Tupy comegou, em 1975, os
estudos preliminares para a instalacdo do CPgD. Nao apenas esses estudos, bem com a
propria constru¢do do CPqD da Fundi¢dao Tupy em Joinville, durante o biénio 1976-1977,
foram financiados pela Finep. Essa institui¢dao adicionalmente financiou a Fundi¢do Tupy em
1980, quando se iniciaram os convénios entre ela e a Setepla-Tecnometal. Trés anos mais
tarde, a Fundicdo Tupy obteve um outro financiamento da Finep, agora, para cobrir o custo de
operacdo por 5 anos da planta-piloto de producdo de pelotas auto-redutoras e o cubild de ar
quente. Esses diversos financiamentos que foram concedidos a Fundi¢do Tupy foram da
ordem de até US$ 5 milhdes.

Durante a primeira fase da trajetéria empresarial do projeto Tecnored (1980-1988),
além dos financiamentos a Fundi¢do Tupy, deve-se registrar o fato de que foi promovido um
aporte de capital de risco FIBASE/BNDES na empresa Tecnometal, de forma que ela se
fundisse com outra consultoria, Setepla, dando origem, em 1980, a Setepla-Tecnometal. O
objetivo desse aporte era consolidar a capacitacdo em engenharia basica metalurgica e estudos
de auto-reducao.

As segunda e terceira fases do projeto Tecnored, do ponto de vista empresarial,
cobrem o periodo 1988-2002. Esses anos foram marcados pela redugdo da intensidade do
apoio governamental ao projeto, embora mantendo a caracteristica do incentivo as empresas-
parceiras. Foram contabilizados quatro tipos de ajudas governamentais, sendo a primeira
relativa a um financiamento, em 1991, da Finep para que a Companhia Ferro-Ligas do Amapa
(pertencente ao grupo Caemi) investisse no desenvolvimento do processo Tecnored com
vistas a fabricagdo de ferro-cromo. Outro apoio governamental constituiu-se de
financiamentos da Finep a empresa Logos, em 1995 e em 1997, que, por sua vez detém 50%
da Tecno-Logos e, que naquela época, controlava 37% da Tecnored. Estima-se que os valores
desses dois financiamentos tenham sido da ordem de US$ 300 mil.

Os outros dois apoios governamentais a tecnologia Tecnored foram associados a
projetos desenvolvidos por Universidades. O primeiro tratou-se de recursos recebidos do
Programa de Capacitacdo de Recursos Humanos para Atividades Estratégicas (RHAE), do
Ministério da Ciéncia e Tecnologia. Como se depreende da sua denominagdo, o objetivo desse
programa ¢ apoiar de forma institucional ou interinstitucional projetos para a capacitagdo de
recursos humanos, quando vinculados: a) a linhas de pesquisa tecnoldgica; b) ao
desenvolvimento de processos produtivos; c) aos servigos tecnologicos e de gestdo. O projeto
RHAE financiou um projeto envolvendo a Pontificia Universidade Catolica do Rio de Janeiro
(PUC-Rio) e a Tecnored, que teve como principal finalidade o desenvolvimento do
modelamento matematico do forno Tecnored. Iniciado na primeira metade da década de 1990,
ele chegou a ser renovado uma vez e envolveu ndo apenas professores da PUC-Rio e da
EPUSP, como proporcionou a elaboragdo de trés dissertacdes de mestrado.

Em 1997, no ambito da Rede Cooperativa de Pesquisa (RECOPE), foi aprovado um
convénio de cooperacdo tecnoldgica entre a PUC-Rio, a Tecnored e a Companhia Sidertrgica
de Tubarao (CST), embora esta Gltima apenas para o desenvolvimento do aproveitamento de
residuos. Trés dissertagdes de mestrado j4 foram defendidas, estando em andamento, em
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dezembro de 2001, mais duas dissertacdes de mestrado ¢ outra de doutorado, todas no ambito
do Projeto RECOPE, na PUC-Rio. Do orgamento total do projeto (US$ 275 mil), cerca de
90% ja foram liberados, o que serviu para a montagem de um laboratorio de auto-reducao na
PUC-Rio. Assim, ndo apenas se ratifica a longa cooperagdo entre a Tecnored e essa
instituicdo de ensino, mas o fato de que os apoios governamentais ao desenvolvimento do
processo foram basicamente indiretos, concedidos a parceiros do projeto € ndo propriamente a
empresa Tecnored.

Entretanto, durante o ano de 2001, a Tecnored tentou alterar esse padrdo de apoio
governamental, ao solicitar para si um financiamento, com retorno variavel, junto a Finep. No
més de junho, a empresa entrou com a solicitacdo formal de financiamento, que estad or¢ado
em aproximadamente US$ 2,8 milhdes, correspondente a 73% dos investimentos propostos
pela empresa. Segundo as informagdes disponiveis em dezembro de 2001, esse pedido de
financiamento ainda estava sendo analisado pela Finep.

4. Consideracoes Finais

A longa e complexa trajetoria da tecnologia Tecnored traz a luz vérias questdes
relevantes. A primeira, e mais importante delas, foi a capacidade de construir varias aliangas
estratégicas, que se constituiram no principal suporte financeiro do seu desenvolvimento.
Essas aliancas estratégicas foram das mais diversas naturezas, passando por convénios de
cooperagdo tecnologica, joint-ventures e relagdes de sub-contratacdo para a futura produgao
de equipamentos. Nao ¢ exagerado afirmar que os empreendedores que vém desenvolvendo
esse novo processo produtivo tiveram pelo menos dois grandes atributos: a persisténcia e a
capacidade de atrag@o de parceiros para o projeto.

E bem verdade que, no desenvolvimento de uma tecnologia alternativa ao alto-forno,
esses atributos nao sdo exclusivos da Tecnored. Quanto se observa o perfil empresarial das
companhias envolvidas nos processos listados no Quadro 1, constata-se que ele vai desde
empresas gigantes dedicadas a fabricacdo de equipamentos metalirgicos (Voest-Alpine e
SMS Demag), passando por empresas com um foco mais restrito de atuacao, mas que fazem
parte de grandes conglomerados (Lurgi e Midrex), até chegar a empresas de engenharia, que
se confundem com os processos que desenvolveram (Tecnored e Iron Carbide). Com relagao
a esta ultima, Frank Stephens Jr. trabalhou mais de 20 anos antes de ter a primeira planta Iron
Carbide construida. Stephens Jr. também buscou uma alianga estratégica, tanto que,
atualmente, 49% da Iron Carbide Holdings pertence a empresa australiana lon Ltd. Entretanto
a grande peculiaridade da Tecnored ¢ a recorrente troca de parceiros e a diversidade dos
formatos das aliancas estratégicas firmadas. Afinal de contas, ndo ¢ qualquer firma de
pequeno porte que conseguiu desenvolver convénios e acordos de cooperagdo tecnoldgica,
joint-ventures e acordos de sub-contratacdo com vdrias empresas e instituigdes ndo apenas
brasileiras, mas também internacionais.

E, entdo, importante discutir quais os desdobramentos dessas aliangas estratégicas para
o projeto. Parece evidente que a principal motivagdo para levar a cabo essas aliangas foi a
falta de mecanismos alternativos na economia brasileira para financiar projetos tecnologicos
radicais, com longo tempo de maturagdo e alto risco. Essa deficiéncia ndo se refere apenas aos
organismos oficiais de fomento, mas também ao venture capital privado. Assim, as aliancas
estratégicas no projeto Tecnored foram, mais do que tudo, um mecanismo de financiamento,
mas que até o momento ndo foram suficientes para concretizar a construgdo e operagao da
primeira planta industrial. Adicionalmente, como apontado na terceira se¢do, as aliancas
estratégicas com empresas de maior porte € mesmo com universidades serviram como uma
forma de captar indiretamente recursos para o projeto. Em suma, as aliancas estratégicas
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foram, a0 mesmo tempo, um mecanismo de contornar a falta de financiamento e de ter acesso
indiretamente aos financiamentos oficiais.

Se, de um lado, as aliancas estratégicas foram condi¢des sine qua non para o
prosseguimento do desenvolvimento do projeto Tecnored, de outro lado, ¢ possivel observar
uma relevante desvantagem: a complexidade da estrutura de negécios. E provavel que ja se
tenham investido uns US$ 20 milhdes no processo Tecnored ao longo de vinte anos de
historia. Se a dimensdo do negoécio ndo € grande, a estrutura patrimonial ¢ relativamente
complexa, envolvendo as joint-ventures Tecno-Logos, StarTec e Tecnored e a futura planta
industrial Liquifer (na qual uma terceira empresa possui uma op¢ao de compra de 50% das
acoes). Essa complexidade também ¢ apreendida, quando se observa para quantas empresas
foram concedidas a isengdo de royalties relativa ao uso da tecnologia (ainda estdo em
vigéncia, os acordos com Santinvest, Fundi¢do Tupy e Caemi). Talvez um problema ainda
maior seja o fato de que as aliangas estratégicas foram firmadas com grandes empresas, que
acabam redefinindo os rumos e o ritmo do projeto, tendo em vista os seus recorrentes
processos de reestruturagdo produtiva e corporativa.

E interessante observar que, de um lado, a experiéncia da Tecnored pode ser
considerada singular, conforme comentado acima. Por outro, esta trajetoria reproduz a
evidéncia internacional, uma vez que aliancas estratégias vém sendo marcadas por grandes
dificuldades e por freqiientes rupturas. De acordo com HITT et alii (2001, p. 362), estima-se
2/3 de todas as aliancas possuam problemas sérios nos dois primeiros anos de vida e que a
taxa de fracasso das aliangas chegue a 70%. Portanto, a recorréncia das rupturas das aliangas
estratégicas que marcou o projeto Tecnored ¢ mais uma evidéncia desta tendéncia.

Em dezembro de 2001, o projeto Tecnored vivia um momento de grande indefinigao.
No que tange ao prosseguimento da primeira planta industrial, denominada de Liquifer, a
North Star Steel esperava encontrar um sécio para construir a planta. A Samarco, por sua vez,
a parceira mais oObvia desta empreitada, esperava que a planta ficasse pronta e apresentasse
bons resultados antes de exercer a op¢do de compra de 50% da Liquifer. Esses
comportamentos sao uma demonstracao de que, na avaliagdo dessas empresas, persiste o risco
tecnoldgico do scale up, aliado ao fato de que os resultados iniciais de outros processos
alternativos ao alto-forno foram pouco ou nada animadores. O pedido de financiamento da
Tecnored junto a Finep, que poderia servir como um “empréstimo ponte”, até que a decisao
definitiva quanto a continuidade da Liquifer fosse tomada, ainda estava em julgamento. Em
suma, o projeto Tecnored vivia novamente um momento de inflexdo, no qual as aliangas
estratégicas e o apoio governamental, mais uma vez, eram os protagonistas.
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Os produtos da industria de mineracdo de ferro sdo segmentados em dois tipos: ndo-
aglomerados e aglomerados. Na primeira classificacdo, incluem-se: a) granulados (lump):
produtos com granulometria entre 6 ¢ 30 mm e, comumente, com menos de 20% de finos,
usados para adi¢do direta no alto-forno ou no moédulo de reducdo direta; b) sinter feed:
pequenas particulas de minério, usualmente inferiores a 6 mm, empregados na sinterizagao;
c) pellet feed: finos para pelotizagdo, geralmente, muito finos, com granulometria abaixo de
0,1 mm. Pelotas sdao produtos aglomerados, cuja granulometria varia entre 8 ¢ 18 mm.

Uma alianga estratégica ¢ definida como uma parceria entre firmas, que combinam seus
recursos, capacitagdes e competéncias essenciais para atingir objetivos mutuos em termos
de design, manufatura ou distribui¢do de bens e servicos (HITT et alii, 2001, p. 362). As
aliangas podem ou ndo envolver participagdo acionaria. Alguns dos principais formatos
dessas parcerias sdo: joint-ventures, consorcios (de comercializagdo / exportacdo),
pesquisas cooperativas e franchising.
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